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TEBLIG

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan:
TURK GIDA KODEKSi REJENERE SELULOZ FILMLERDEN URETILMIS,
GIDA iLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TEBLIGI
(TEBLIG NO: 2012/31)

Amag

MADDE 1 - (1) Bu Tebligin amaci, gida ile temas etmesi amaciyla rejenere seliiloz filmlerden iiretilmis
madde ve malzemelerin tasimasi gereken 6zellikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Gida ile temas eden veya etmek iizere iiretilmis ve bu Tebligin 4 iincii maddesinin birinci
fikrasinin (b) bendinde tanimlanan son irini olusturan ya da diger malzemeleri de iceren iriniin bir pargasin
olusturan rejenere seliiloz filmleri kapsar.

(2) Bu Teblig, rejenere seliilozun sentetik kaplamalarini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Teblig;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayilh 3. mikerrer Resmi Gazete’de yayimlanan Tirk Gida Kodeksi
Yonetmeligi ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayih 3. miikerrer Resmi Gazete’de yayimlanan Tiirk Gida Kodeksi Gida
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Y onetmeligine dayanilarak,

b) 2007/42/EC sayil1 Gida Maddeleriyle Temas Etmek Uzere Rejenere Seliiloz Filmlerden Yapilmis Madde ve
Malzemeler iizerine Komisyon Direktifine paralel olarak,

hazirlanmigtir.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebligde gegen;

a) Bakanlik: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanhigint,

b) Rejenere seliiloz film: Geri donisim yapilmamis odun veya pamuk orijinli rafine seliillozdan elde edilen
ince tabaka seklindeki malzemeyi,

ifade eder.

Malzeme ézellikleri

MADDE 5 - (1) Bu Teblig kapsamindaki rejenere seliiloz filmlerin 6zellikleri agagida verilmistir.

a) Bu Teblig kapsaminda yer alan rejenere seliiloz filmler asagida belirtilen tiplerden birine uygun olur;

1) Kaplanmamis rejenere seliiloz filmler,

2) Seliiloz esasli kaplama ile kaplanmis rejenere seliloz filmler veya,

3) Plastik iceren kaplama ile kaplanmis rejenere seliiloz filmler.

b) (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentlerinde yer alan rejenere seliiloz filmler, yalnizca EK-1 Birinci
Bolimiinde belirtilen sartlar altinda ve ayn1 ekte yer alan maddeler veya madde gruplar: kullanilarak dretilir.

c) Teknik gereklilikleri saglamak igin, rejenere seliloz film igine ya da yiizeyine uygun maddeler ilave
edilebilir. Rejenere seliiloz filmin tek yiizeyi veya her iki yizeyi kaplanabilir.

¢) (b) bendine istisna olarak, EK-1’de yer alan diger maddeler de boya ve pigment gibi renklendirme
malzemesi ya da yapistirict olarak kullanilabilir ancak bu maddelerden gidaya, gegerli kilinmis bir yontem ile
belirlenebilen, tespit edilebilir bir diizeyde migrasyonu olamaz.

d) (a) bendinin (3) numaral: alt bendinde yer alan rejenere seliiloz filmler; kaplama 6ncesinde, yalnizca EK-1
Birinci Boliimiinde belirtilen sartlar altinda ve ayni ekte yer alan maddeler veya madde gruplar: kullanilarak iretilir.
Rejenere seliloz filmlerin kaplamasinda kullanmilan plastik kaplamalar, 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayilh Resmi
Gazete’de yayimlanan Tiirk Gida Kodeksi Gida Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebligi
(Teblig No: 2005/31)’nin EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6" sinda yer alan sartlar altinda ve ayn: ekte yer alan
maddeler kullanilarak retilir.

e) (a) bendinin (3) numaral alt bendinde yer alan rejenere seliiloz filmler, (d) bendinde yer alan hiikiimlere
aykir1 olmaksizin, Tirk Gida Kodeksi Gida Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliginin
5 inci maddesinin birinci fikrasinin (a), (k), (1), (m), (n) ve (o) bentlerine uygun olur.

) Rejenere seliiloz filmin baskih yiizeyleri gida ile temas edemez.

Etiketleme

MADDE 6 - (1) Bu Teblig kapsamindaki seliilloz filmlerin etiketlemesinde, Tirk Gida Kodeksi Gida ile
Temas Eden Madde ve Malzemeler Yonetmeligi hiikiimlerine ilave olarak asagidaki hiikiimler uygulanir;

a) Ozel kullamm kosullarinin belirtildigi yerlerde, rejenere seliiloz filmden iiretilmis madde ve malzemeler bu



ozel kosullara gore etiketlenir.

b) Perakende digindaki pazarlama asamalarinda, gida ile temas edecek olan rejenere seliiloz filmlerden
yapilmis madde ve malzemelerin, bu Teblig hitkimlerini sagladigint gosteren ve Tiirk Gida Kodeksi Gida ile Temas
Eden Madde ve Malzemeler Yo6netmeliginin 9 uncu maddesine uygun beyan, iiretici firma tarafindan hazirlanarak
madde ve malzemelerle birlikte sunulur.

c) Dogas: geregi gida ile temas etmek tzere kullanilacag: acgik olan rejenere seliloz filmlerden iretilmis
madde ve malzemelere bu fikranin (b) bendi uygulanmaz.

Numune alma ve analiz metotlar:

MADDE 7 - (1) Bu Teblig kapsamindaki madde ve malzemelerden numune alinmasinda ve bunlarin
analizlerinde uluslararas: kabul gormiis metotlar uygulanir.

idari yaptinm

MADDE 8 - (1) Bu Teblige aykir1 davrananlar hakkinda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayili Veteriner
Hizmetleri, Bitki Saghgi, Gida ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gére idari yaptinnm uygulanr.

Yiiriirliikten kaldirilan teblig

MADDE 9 — (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayili 4. mikerrer Resmi Gazete’de yayimlanan Tirk Gida
Kodeksi Gida Maddeleri ile Temas Eden Rejenere Seliiloz Filmlerden Yapilmis Madde ve Malzemeler Tebligi (Teblig
No: 2009/64) yiiriirliikten kaldirilmustir.

Yiiriirlik

MADDE 10 — (1) Bu Teblig yayim tarihinde yiirirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 11 — (1) Bu Teblig hiikiimlerini Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakan: yiiriitiir.

EK-1
Rejenere Seliiloz Filmlerin Uretiminde Kullanimina izin Verilen Maddelerin Listesi
EK-1’in Birinci ve Ikinci boliimlerinde yiizde olarak ifade edilen degerler, susuz kaplanmamus rejenere seliiloz
filmin miktarina gore hesaplanir ve agirhik/agirlik olarak ifade edilir. Kullanilan maddelerin, saflik kriterleri yoniinden
iyi teknik ozellikte olmas: gerekir.
Birinci Boliim

Kaplanmams Rejenere Seliiloz Film

Madde isimleri

Kisitlamalar

A- Rejenere seliiloz

agirlik/agirlik oran1 % 72'den az olamaz.

B- Katki maddeleri

1-Yumusaticilar

Toplamda agirlik/agirlik orant % 27'den fazla olamaz.

- Bis(2-hidroksietil)eter (=dietilenglikol)
- Etandiol (= monoetilenglikol)

Sadece kaplanmasi 6ngériilen ve sonrasinda nemli olmayan,
yiizeyinde serbest su igermeyen, gida maddelerinde kullanilan
filmler i¢indir.

Bu tip film ile temasta bulunan gida maddelerinde mevcut olan
etandiol ve bis (2-hidroksietil) eterin toplam miktar1 gidada 30
mg/kg" gegemez.

- 1,3-biitandiol

- Gliserol

- 1,2-propandiol (=1,2 propilenglikol)

- Polietilen oksit (=polietilenglikol)

Ortalama molekiil agirligi 250-1200 arasinda olan

- 1,2-polipropilen oksit (=1,2
polipropilenglikol)

Ortalama molekiil agirlig1 400'den biiyiik ve serbest 1,3-
propandiol igerigi maddede agirlik/agirlik olarak % 1’den
biiyiik olamaz.

Sorbitol

Tetraetilenglikol

Trietilenglikol

Ure

2- Diger katki maddeleri

Toplamda agirlik/agirlik orant %1°den fazla olamaz.

Birinci sinif

Bu smiftaki her bir madde veya madde gruplarinin miktari,
kaplanmamus filmin 2 mg/dm®’sini gegemez.

- Asetik asit ve bunun NH,, Ca, Mg, K ve Na
tuzlari




- Askorbik asit ve bunun NH,4, Ca, Mg, K ve
Na tuzlari

- Benzoik asit ve sodyum benzoat

- Formik asit ve bunun NH,, Ca, Mg, K ve Na
tuzlari

- 8’den 20’ye kadar (20 dahil) ¢ift karbon sayili
doymus veya doymamis dogrusal yag asitleri
ve behenik ve risinoleik asitler ve bu asitlerin
NH,, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn tuzlar

- Sitrik, d ve I-laktik, maleik, I-tartarik asitler
ve bunlarin Na ve K tuzlari

- Sorbik asit ve bunun NH,4, Ca, Mg, K ve Na
tuzlari

- 8’den 20’ye kadar (20 dahil) ¢ift karbon sayili
doymus veya doymamus dogrusal yag asitleri
ile behenik ve risinoleik asitlerin amidleri

- Dogal yenilebilir nisastalar ve unlar

- Kimyasal islemle modifiye edilmis yenilebilir
nigastalar ve unlar

- Amiloz

- Kalsiyum ve magnezyumun karbonatlar1 ve
kloriirleri

- 8’den 20’ye kadar (20 dahil) ¢ift karbon say1lt
doymus veya doymamus dogrusal yag asitleri
velveya adipik, sitrik, 12-hidroksistearik
(oksistearin), risinoleik asitlerin gliserol
esterleri

- 8’den 20’ye kadar (20 dahil) ¢ift karbon say1l1
doymus veya doymamis dogrusal yag
asitlerinin polioksietilen (8°den 14’¢ kadar
oksietilen gruplari) esterleri

- 8’den 20’ye kadar (20 dahil) ¢ift karbon say1lt
doymus veya doymamis dogrusal yag
asitlerinin sorbitol esterleri

- Stearik asitin etandiol ve/veya bis (2-
hidroksietil) eter ve/veya trietilenglikollii
mono- ve/veya di-esterleri

- Aliminyum, kalsiyum, magnezyum oksitleri
ve hidroksitleri ve aliiminyum, kalsiyum,
magnezyum ve potasyumun silikonlar1 ve
silikatlar1 hidrat silikatlar1

- Polietilen oksit (= polietilenglikol)

Ortalama molekiil agirligi 1200 ve 4000 arasinda olan

- Sodyum propiyonat

Ikinci Sif

Toplam madde miktar; kaplanmamus filmde 1 mg/dm®’yi ve bu
sinifta yer alan her bir madde veya madde grubunun miktart
kaplanmanus filmde 0,2 mg/dm®’yi (veya belirtilen daha diisiik
bir limiti) gegemez.

- Sodyum alkil (C8-C18) benzen siilfonat

- Sodyum isopropil naftalin siilfonat

- Sodyum alkil (C8-C18) siilfat

- Sodyum alkil (C8-C18) siilfonat

- Sodyum dioktilsiilfosuksinat

- Dihidroksietildietilen triamin monoasetatin
distearat1

Kaplanmanus filmde 0,05 mg/dm?’den fazla olamaz.

- Amonyum, magnezyum ve potasyum loril
siilfatlari

- N,N’-distearoildiaminoetan, N,N’-
dipalmitoildiaminoetan ve N,N’-
dioleoildiaminoetan

- 2-heptadesil- 4,4- bis (metilen-stearat)
oksazolin

- Polietilen-aminostearamid etilsiilfat

Kaplanmamus filmde 0,1 mg/dm® den fazla olamaz.

Ugiincii Simf-Sabitleme Ajani

Maddelerin toplam agirhigi kaplanmamus filmde 1 mg/dm?’yi
gecemez.

- Melamin formaldehitin, modifiye edilmemis

Serbest formaldehit igerigi, kaplanmamus filmde




veya agagida verilen tiriinlerin biri veya birkaci
ile modifiye edilmis kondensasyon {iriinii;
Biitanol, dietilentriamin, etanol,
trietilentetramin tetraetilenpentamin, tri-(2
hidroksietil) amin, 3,3”-diaminodipropilamin,
4,4’diaminodibutilamin

0,5 mg/dm?® den fazla olamaz.
Serbest melamin igerigi kaplanmamus filmde 0,3 mg/dm? den

- Tris(2-hidroksietil)amin ile degistirilmis
melaminiireformaldehitin kondensasyon {iriinii

Serbest formaldehit igerigi kaplanmanus filmde 0,5

mg/dm?’den fazla olamaz.
Serbest melamin igerigi kaplanmamus filmde 0,3 mg/ dm? den

- Capraz baglanmis katyonik polialkilenaminler

(a) diaminopropilmetilamin ve epiklorhidrin
bazlipoliamid-epiklorhidrin recinesi

(b) epiklorhidrin, adipik asit, kaprolaktam,
dietilentriamin ve/veya etilendiaminbazli
poliamid-epiklorhidrin reginesi

(c) adipikasit,dietilentriamin ve epiklorhidrin
veya epiklorhidrin ve amonyak karigimi bazl
poliamid-epiklorhidrin reginesi

(¢) epiklorhidrin, dimetil adipat ve
dietilentiramin bazl poliamid-poliamin-
epiklorhidrin recinesi

(d) epiklorhidrin, adipamid ve
diaminopropilmetilaminbazli poliamid-
poliamin-epiklorhidrin reginesi

Tiirk Gida Kodeksinin ilgili Tebliglerinin genel ve teknik
ozellikler boliimlerine uygun olmasi gerekir.

-Polietilenaminler ve polietileniminler

Kaplanmanus filmde 0,75 mg/dm®’den fazla olamaz.

- Ure-formaldehitin modifiye edilmemis veya
asagida verilen tiriinlerin biri veya birkac1 ile
modifiye edilmis kondensasyon tiriinleri:

Aminometilsiilfonik asit, sulfanilik asit,
biitanol, diaminobiitan, diaminodietilamin,
diaminodipropilamin, diaminopropan,
dietilentriamin, etanol, guanidin, metanol,
tetraetilenpentamin, trietilentetramin, sodyum
siilfit,

Serbest formaldehit i¢erigi kaplanmamus filmde 0,5 mg’den

Dordiincii simif

Maddelerin toplam agirligi, kaplanmamis filmde 0,01
mg/dm®’yi gegemez.

- Yenilebilir yaglarin aminlerinin polietilen
oksit ile reaksiyonundan ortaya ¢ikan iriinler

- Monoetanolaminloril siilfat

ikinci Boliim

Kaplanmis Rejenere Seliiloz Film

Madde Isimleri

Kisitlamalar

A-Rejenere Seliiloz

Birinci boliime bakiniz

B-Katk1 maddeleri

Birinci boliime bakiniz

C-Kaplama

1-Polimerler

Maddelerin toplam agirligi, kaplamanin gida
ile temas eden yiizeyinde 50 mg/dm?yi
gegemez.

-Seliilozun etil, hidroksietil, hidroksipropil
ve metil eterleri

-Seliiloz nitrat

Kaplamanin gida ile temas eden ylizeyinde 20
mg/dm?yi gegemez.

Seliiloz nitratin azot igeriginin agirlik/agirlik
olarak % 10,8 ile % 12,2 araliginda olmasi
gerekir.

2-Regineler

Maddelerin toplam miktari, sadece seliiloz




nitrat esasli kaplamalar ile hazirlanmig
rejenere seliiloz filmler ve gida ile temas eden
yiizeydeki kaplamalar i¢in 12,5 mg/ dm®yi
gegemez.

- Kazein

- Kolofoni ve/veya kolofonininpolimerizasyon,

hidrojenasyon veya orantisiz sonlanma (disproporsiyonasyon)
irlinleri ve metil, etil esterleri

veya C,'den Cq'ya kadar ¢ok degerlikli (polivalent)

alkoller veya bu alkollerin karigimlari

- Akrilik, maleik,sitrik, fumarik ve/veya

fitalik asit ve/veya 2,2 bis(4-hidroksifenil)

propan formaldehit ile kondanse edilmis

ve metil etil veya C,'den Cg'ya kadar ¢ok degerlikli
(polivalent) alkollerle ve bu alkollerin

karisimlari ile esterlesmis kolofoni ve/veya
bunlarin polimerizasyon, hidrojenasyon veya orantisiz sonlanma
(disproporsiyonasyon) iiriinleri

- Bis (2-hidroksietil) eter esterleri ile

betapinen ve/veya dipenten ve/veya
diterpen ve maleik anhidridin katilma iiriinleri

- Yenilebilir jelatin

- Hint yag1 ve onun dehidrasyon veya
hidrojenasyon tiriinleri ve poligliserol,
adipik, sitrik, maleik, fitalik ve sebasik
asitleri ile kondensasyon iiriinleri

- Dogal sakiz (=dogal gam), (=aga¢ reginesi)

- Poli-beta-pinen (= terpenik regineler)

-Ure-formaldehit regineler
(bkz. Sabitleme ajanlar)

3- Plastiklestiriciler

Maddelerin toplam miktari, kaplamanin gida
ile temas eden yiizeyinde 6 mg/dm?yi
gegemez.

- Asetil tribiitil sitrat

- Asetil tri(2-etilhekzil) sitrat

- Di-izobiitil adipat

- Di-n-biitil adipat

- Di-n-hekzil azelat

- Disiklohekzil fitalat

Kaplamanin gida ile temas eden yiizeyinde
4,0 mg/dmz'den fazla olamaz.

- 2-etilhekzil difenil fosfat (= fosforik asit
difenil 2-etilhekzil ester)

2-etilhekzil difenil fosfat miktar

(a) Bu tip filmlerle temas eden gidanin

2,4 mg/kg’ i1 veya

(b) Gida ile temas eden yiizeydeki kaplamada
0,4 mg/ dm*’yi gecemez.

- Gliserol monoasetat (= monoasetin)

- Gliserol diasetat (= diasetin)

- Gliserol triasetat (= triasetin)

- Di-biitil sebasat

- Di-n-biitil tartarat

- Di-izobiitil tartarat

4- Diger katki maddeleri

Maddelerin toplam miktari, kaplanmamis
rejenere seliiloz filmde 6 mg/dm?®yi gegemez.
Buna gida ile temas eden yiizeydeki kaplama
da dahildir.

4.1- Birinci boliimde listelenen katki maddeleri

Birinci boliimdeki kisitlamalar gegerlidir
(mg/dm? cinsinden miktarlar gida ile temas
eden yiizeydeki kaplama da dahil olmak
tizere, kaplanmamus rejenere seliiloz filme
uygulanir).

4.2- Ozel kaplama katki maddeleri

Her bir maddenin veya madde gruplarinin
miktari, kaplamanin gida ile temas eden
yiizeyinde 2 mg/dm®yi veya belirtilen daha




diisiik bir limiti gecemez.

- 1-hekzadekanol ve 1-oktadekanol

- 8’den 20’ye kadar (20 dahil) ¢ift
karbon sayili doymus veya doymamus
dogrusal yag asitlerinin esterleri ve risinoleik

asidin etil, biitil, amil, ve oleil dogrusal alkol
esterleri

- C26'dan C32'ye kadar olan saflagtirilmig
montanik asitler, ve/veya onlarin etandiol
ve/veya 1,3 biitandiol esterleri ve/veya

kalsiyum ve potasyum tuzlarini igeren
montan mumlari

- Karnauba mumu

- Balmumu

- Esparto mumu

- Kandelila mumu

- Dimetilpolisiloksan

Kaplamanin gida ile temas eden yiizeyinde 1
mg/dm?den fazla olamaz.

- Epoksidize soya fasulyesi yagi,
(oksiran icerigi % 6-8)

- Rafine edilmis parafin ve mikrokristalin
mumlar

- Pentaeritritol tetrastearat

- Mono ve bis (oktadesildietilenoksit) - fosfatlar

Kaplamanin gida ile temas eden yiizeyinde
0,2 mg/dm?den fazla olamaz.

- Mono- veya di-(2-hidroksietil) amin ile
esterlesmis C8'den C20'ye kadar alifatik
Asitler

- 2- ve 3-terbiitil-4-hidroksianizol (=biitillenmishidroksianizol-
BHA)

Kaplamanin gida ile temas eden yiizeyinde
0,06 mg/dm?den fazla olamaz.

- 2,6-di-terbiitil-4-metilfenol (= biitillenmis hidroksitoluen-BHT)

Kaplamanin gida ile temas eden yiizeyinde
0,06 mg/dm?den fazla olamaz.

- Di-n-oktiltin-bis(2-etilhekzil) maleat

Kaplamanin gida ile temas eden yiizeyinde
0,06 mg/dm?den fazla olamaz.

5-Coziiciiler

Maddelerin toplam agirlig1 kaplamanin gida
ile temas eden yiizeyinde 0,6 mg/dm?yi
gegemez.

- Biitil asetat

- Etil asetat

- Izobiitil asetat

- Izopropil asetat

- Propil asetat

- Aseton

- 1-biitanol

- Etanol

- 2-biitanol

- 2-propanol

- 1-propanol

- Siklohekzan

- Etilenglikol monobiitil eter

- Etilenglikol monobiitil eter asetat

- Metil etil keton

- Metil izobiitil keton

- Tetrahidrofuran

- Toluen

Kaplamanin gida ile temas eden yiizeyinde
0,06 mg/dmz'den fazla olamaz.




